IMPERTUDO IMPERTUDO MANTA POLIESTER TIPO llI

QUIMICOS PARA CONSTRUCAD

Manual Técnico

O Impertudo Manta Poliéster Tipo Il é uma manta asféltica produzida a partir da modificaggo fisica do asfalto com
polimeros, estruturada com ndo tecido de filamentos continuos de poliéster previamente estabilizado.

INDICACAO

3 mm: varandas, terragos e lajes macicas de pequenas dimensdes, lajes sob telhados, calhas, espelhos d'agua elevados de
pequenas dimensdes e barriletes.

4 mm: lajes térreas, lajes de cobertura, playground, laje de estacionamentos, vigas calhas, reservatérios elevados de concreto,
piscinas elevadas, espelhos d'dgua elevados, rampas, cortinas em contato com o solo (face externa).

5 mm: lajes pré-moldadas, lajes de estacionamentos, rampas, helipontos e heliportos, piscinas elevadas e cortinas (face externa).

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Caracteristicas: Unidade Tipo lll
Espessura mm 3,4e5
Resisténcia a tragao longitudinal e transversal (minimo) N 400
Alongamento na longitudinal e transversal (minimo) % 30
Absorgao d'agua (maxima) % 1,5
Flexibilidade a baixa temperatura °C Classe A=-10 / Classe B=-5
Resisténcia ao impacto J-Joule 4,90
Escorrimento ao calor (minimo) °C 95
Estabilidade dimensional (maxima) % 1
Flexibilidade apds envelhecimento (minimo) °C Classe A=0 /Classe B=5
Estanqueidade (minimo) m.c.a 15
Resisténcia ao rasgo (minimo) N 120

Referéncia:

NBR 9952 — Mantas Asfalticas para impermeabilizacdo (Atende ao Tipo Il — Classe A e B)
NBR 9575:2010 — Impermeabilizagdo — Sistemas e projetos

NBR 9574:2008 — Execugdo da impermeabilizacdo

UTILIZACAO:

Preparacdo da superficie

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de dleo, graxa, desmoldante, manchas de qualquer tipo
de material que possa prejudicar a aderéncia do produto.

Sobre a superficie horizontal Umida, faga a regularizagdo com caimento minimo de 1% em dire¢do aos pontos de escoamento de
agua.

A argamassa de regularizacdo deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média, traco 1:3, utilizando agua de
amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva e 2 volumes de dgua para maior aderéncia ao substrato. Esta argamassa
devera ter acabamento desempenado, com espessura minima de 2 cm.

Na regido dos ralos, crie um rebaixo de 1cm de profundidade, com area de 40x40 cm, com bordas chanfradas, para que haja
nivelamento de toda a impermeabilizacdo apds a colocagdo dos reforgos previstos neste local. Todos os cantos e arestas deverdo
ser arredondados com raio aproximado de 5 cm a 8 cm.
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Nas areas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia média, traco 1:3, seguido da aplicagdo de uma argamassa
desempenada, de cimento e areia média, trago 1:4, utilizando dgua de amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva
e 2 volumes de 4gua.

Nos vaos de entrada das edificagdes (portas, esquadrias, etc.), a regularizagdo devera avangar no minimo 60cm para o seu interior,
por baixo de batentes e contramarcos, respeitando o caimento para as dreas externas, exceto para areas internas com pisos de
madeira ou degradaveis por a¢do de umidade. Recomenda-se que as areas externas tenham cota no minimo de 6 cm menor que
as cotas internas, tanto no nivel da impermeabilizagdo como no nivel do piso acabado.

Os ralos e demais pegas emergentes deverdo estar adequadamente fixados de forma a executar os arremates. Em reservatorios
e piscinas, executar teste de carga plena de no minimo 72 horas, antes da preparagdo da superficie.

Aplicacdo do produto

Aplicar sobre a regularizagdo seca uma demao de primer, com rolo ou trincha e aguardar secagem por no minimo 6 horas.

Aplicagdo com chama de magarico:

Alinhar a manta asfaltica em fungdo do requadramento da area, procurando iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas
mais elevadas.

Com auxilio da chama do magarico de gas GLP, proceder a aderéncia total da manta.

As emendas das mantas deverao ter sobreposi¢cao de 10 cm para receber biselamento e proporcionar perfeita vedagao.
Executar as mantas na posi¢ao horizontal, subindo 10 cm na posigao vertical.

Alinhar e aderir a manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10cm na manta aderida na horizontal. A manta devera

ser aderida na vertical, 30 cm acimo do piso acabado.

Aplicagdao com asfalto quente:

Alinhar a manta asfaltica em fun¢do do requadramento da area, procurando iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas
mais elevadas.

Aplicar uma demao de Asfalto NBR Il ou NBR Il com aproximadamente 2 mm de espessura.

Simultaneamente desenrolar a manta asfaltica sobre a superficie do asfalto, tomando-se sempre o cuidado de deixar um excesso
de asfalto na frente da bobina.

Aplicar forte pressdo sobre a manta do centro para fora, a fim de expulsar bolhas de ar que possam estar retidas entre a manta e
a superficie.

Todas as mantas deverao ser sobrepostas em 10 cm, observando-se que o asfalto deve ser aplicado também nas sobreposi¢des e
gue haja excesso de asfalto, de modo a garantir uma perfeita fusdo entre as mantas, resultando num cordao de asfalto sobre a
emenda.

Executar as mantas na posi¢cdo horizontal, subindo 10 cm na posi¢do vertical. Alinhar e aderir a manta na vertical, descendo e
sobrepondo em 10 cm na manta aderida na horizontal. A manta devera ser aderida na vertical 30 cm acima do piso acabado.
Aplicar um banho de asfalto, sobre todas as emendas para reforgo e corregao de possiveis falhas de colagem da manta.
Consumo total aproximado de asfalto para colagem da manta: 3kg/m2.

ApOs a aplicacdo da manta asfaltica, executar o teste de estanqueidade, enchendo os locais impermeabilizados com agua,
mantendo o nivel por no minimo 72 horas.

Camada Separadora

Evita que os esforgos de dilatagdo e contracdo da argamassa de prote¢do mecanica atuem diretamente sobre aimpermeabilizagao.
Como camada separadora, utilize filme plastico de 24 micra de espessura.

Em estacionamento, utilizar como camada amortecedora geotéxtil de gramatura minima de 400grs/m2 e sobre esta colocar a
camada separadora (filme plastico de 24 micra de espessura).

Argamassa de Protegdo Mecanica

Horizontal:

Executar a argamassa de protecdo mecanica de cimento e areia traco 1:4, desempenada com espessura minima de 3 cm. Esta
argamassa devera ter juntas perimetrais com 2 cm de largura, preenchidas com argamassa betuminosa, traco 1:8:3 de cimento,
areia e emulsdo asfaltica. Caso a prote¢do mecanica seja o piso final, executar juntas formando quadros de no maximo 2,00 m x
2,00 m, preenchido com argamassa betuminosa conforme descrito.

Para estacionamento e rampa, executar o piso previsto que devera ser dimensionado e estudado de acordo com o projeto e
necessidades do local.
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Vertical:

Sobre a impermeabilizagdo, executar chapisco de cimento e areia média, trago 1:3, seguido da execu¢do de uma argamassa
desempenada de cimento e areia média, trago 1:4. Utilizar 4gua de amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva e 2
volumes de dgua. A argamassa devera ser armada com tela plastica, subindo 10 cm acima da manta asfaltica.

CONSUMO

Manta asfaltica: 1,15 m? de drea, considerando sobreposicbes e perdas por recortes de detalhes.
Primer: 0,40 |/m2

Asfalto NBR Il ou NBR Il — 3kg/m2,

ACABAMENTO DA MANTA

AA — Areia em ambas as faces para colagem com asfalto quente.

PP — Polietileno em ambas as faces para colagem com magarico. Outros tipos de
acabamento, sob consulta.

EMBALAGEM
Bobinas de 1 m de largura e 10 m de comprimento:

VALIDADE
05 anos a partir da data de fabricagao

ESTOCAGEM
Armazenar na posicao vertical, nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor.

EMPILHAMENTO

Os paletes deverdo ser empilhados de acordo com o recomendado para evitar desmoronamento do estoque e danos ao produto;
Empilhar o material na vertical e sobre paletes, evitando o contato com o piso;

N3do empilhar o material contra paredes ou divisorias;

Empilhar até 2 paletes, sendo que o segundo palete devera ser acomodado sobre Madeirit para distribuicdo do peso.

RECOMENDAGOES DE SEGURANCA

Produto aplicado sob agdo de temperatura - Utilizar vestimentas e EPIs adequados (respirador, luvas de raspas, botas, mangote,

perneira, avental e éculos de seguranga), mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

Em ambiente fechado é obrigatdrio utilizar ventilacdo forcada e mascara semifacial com filtro adequado para vapores organicos;
Quando utilizar magarico na aplicagcdo do sistema impermeabilizante em local confinado (fechado), para maior seguranca, o
botijdo de gas devera permanecer fora do ambiente.

CUIDADOS AMBIENTAIS
Realizar o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com legislacdo vigente do meio ambiente estadual.

PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato do produto quente com a pele, resfriar imediatamente com agua fria, até que haja endurecimento e
resfriamento do produto, cobrir a queimadura e encaminhar ao atendimento médico;

Em caso de intoxicagdo por inalagdo, remover a vitima para local arejado e procurar imediatamente assisténcia médica;

Em caso de contato com os olhos, lavar com 4gua potavel em abundancia e procurar orientagdo médica; Eventual irritacdo da
pele, olhos ou ingestdo do produto, procurar orientagdo médica, informando sobre o tipo de produto.
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